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Geschiedenis van et Dbinnenhuis . 5.

DECORATIE : KLEUREN (1)

' Wij mogen aannemen dat schilderen bijina zo lang bestaat als de mens-
heid. De primitieve mens beschilderde zijn lichaam met mengsels

van stoffen die de natuur hem gaf. Als bindmiddel gebruikte men
_plantaardige en dierlijke produkten zoals sappen uit planten, dieriij-
ke vetten, lijmen, bijenwas, melk, eiwit, enz. De kleurende bestand-
delen, die we nu pigmenten noemen, vond men deels in de aardbodem
zoals oker, krijt, gips. . § .

Voorbeelden van versiering vinden wij reeds in de grotwoningen, wand-
schilderijen, die dateren van meer dan 25.000 jaar geleden (Altamira
in Spanje en Lascaux in Frankrijk). L L

De eerste aanwijzigingen dat verf naast verfaaiing ook voor de be-
scherming werd gebruikt, vindt men ca. 3000 jaar v. Chr. bij de
Egyptenaren. De Grieken en de Romeinen gebruikten verven met als
bindmiddel de bijenwas. Lijnolie kwam vermoedelijk pas omstreeks

1100 voor.

De noodzaak om gebouwen, meubels, voertuigen, enz. te beschermen .
tegen allerlei invloeden bracht de ontwikkeling mede van de verf-
techniek. In de l6de en 17de eeuw brachten de ontdekkingsreizigers
uit tropische gebieden harsen mede., Hierdoor ontstonden, dooxr combi-
natie met olie, produkten met een hogere glans en een betere vloeiing
De ontwikkeling van de kunstharsen begon omstreeks 1900.

Bindmiddelen :

De oudste kleurmethode is het aanbrengen van pigmenten in poeder-

vorm met behulp van bindmiddel. ) .

- water : de hechtende werking van water-verven was, vooral in vochtig
klimaat, geheel onvoldoende. ' R

- lijmen: dierlijke lijm werd, vanwege zijn grote kleefkracht, al vroeg
als bindmiddel voor verfstoffen gebruikt (Egyptenmaren).
De pigmenten werden met water gercerd, waarna enige uren
later de lijm werd toegevoegd.
Men gebruikte hiervoor geitelijm van snuiten, poten,
zenuwen en afval van vellen. Ontdaan van zuren en. gekookt
met water worden deze lijmen in stukken gedroogd. .
Naast geitenlijm kunnen ook resten van konijnen en hazen
en osse~ en kalfspoten worden gebruikt.
Visliim werd gemaakt uit koppen, vellen en graten van vissen

- Caseine:door afgeroomde melk met water te verdunnen en er vervolgens
zoutzuur ‘aan toe te voegen verkrijgt men als meerslag '"kaas-
stof" of "caseine' - Deze neerslag is oplosbaar in
xalkwvater, ammonia, kaliloog of natronloog. De loog- en
ammonia caseinen zijn zonder water vast en alleen geschikt
voor binnenwerk. De kalcaseine is al zeer oud. De Grieken
gebruiken hem o.a. voor de beschildering van hun gebouwen.
Tot ver in de M.E. werd de caseine als bindmiddel toege-
past en ook aan het begin van deze eeuw 1s er een kort-
stondige opleving in het gebruik ervan geweest.

- Tempera:de verven die als veoornaamste bindmiddel eigeel bevatten
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Geschiedenis Binnenhuis 5

noemt men tempera-verven. Het is ook een zeer oud bindmid-

del. De emulsie wordt verkregen door | deel eigeel te Kop-
pen en vervolgens onder goed schudden te vermengen met 1/2
deel rauwe lijnolie, waarna met | deel water kan worden

verdund, Door toevoeging van enkele druppels wijinaziin kon
men het bederf van dit mengsel tegen gaan.
lijnolie:in het begin van de 15e E. begon men. llgnolle in verven te
verwerken. Door de pigmentpoeder te wrijven met’ olie kregen
de kleuren een bijzondere diepte en glans, geheel verschil-
lend van de dof opdrogende tempera=~, lljm—'en caseine verven.
Pas in ‘de 16e E. is men lijnolieverf voor bultenschllderwerk
op hout en ander materlaal gaan toepassen
~ Gekookte 113n011e {'al spoedlg ging men de lljnolle koken,
“onder toevoeglng van lood— en mangaanverblndlngen (niet hoger
koken dan 250-300 C°). De gekookte lijnolie droogt sneller,
geeft sen mooiere glans en is elastischer.
Standolie : reeds in de M.E. liet men de lijnolie lndlkken,
door hem aan het zonlicht bloot te stellen., Op deze manier
verkreeg men een taaie, heldere olle, dle men als vernis
"kon gebruiken, maar dle'vooral sterkere verven opleverde
voor buitenwerk.
~Papaverolie : o0lie pas tegen het elnd van de 18e E. in-
" gebruik genomen. - o

a) anorganlsche of minerale

b) organlsche : bereid uit plantaardige of dierlijke bestanddelen.

Zwart : (2)
lampenzwart : een van de oudste bereidingswijzen van zwart was de

roetme thode. Door het opvangen van de zwarte rook ontstaan uit een
met lijnzaadolie brandende lamp.

beepnzwart : door verkoling van beendermeel. Voor fijnér penseelwerk
werd ivoor verbrand. _ ' '
koolzwart : volgens de Italiaanse schilder Cennino Cennini (1360~

1440) is het wijngaardzwart €&n van de beste soorten. Ook werd
koolzwart verkregen door kastanjes, dennenaalden, e.d. te verbranden.
Simis (1801) spreekt ook van persico-zwart, dat uit pitten van per-
ziken of abrikozen werd gemaakt,

Wit _
loodwit : was reeds aan de Egyptenaren bekend. Het "schilderboek
van de Berg Athos" geeft als bereidingsmethode : men plaatste

dunne schijven lood en plaatste die in aardewerk zonder de bodem,
gevuld met azijn, te raken. De potten werden begraven tussen een
hoeveelheid mest. Door de warmte verdampte de azijn waardoor zich
loodwit op de loodschijven afzette. Dit werd erafgehaald, waarna
het proces opnieuw kon beginnen. In de l6e E. werd in Venetid

loodwit in grote hoeveelheden bereid en in 1650 begon men in onze

“streken met loodwit produktie.

Het Hollandse loodwit was zeer bekend en werd in geheel Europa

gebrulkt. (3)

Zinkwit : Zinkoxyde is ook zeer oud en werd voornameiljk voor
medische doeleznden gebruikt. (4)

In het begin van de 18e E. heeft men pogingen ondernomen tot het
bereiden van zinkwit op grote schaal. Pas in de 19e E. kon men de

kosten zodanig drukken dat het in gebruik kon genomen worden.
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Geschiedenis Binnenhuisg 5

Antimoonwit : als vervanging van het giftige loodwit.

Krijtwit : de Egyptenaren gebruikten dit poeder vermengd met 1ijm
als grondlaag voor hun sarkofagen. Bij ons was vooral het Engelse
krijt bekend.

Kalk : uit kalksteen en schelpen kan door branden ‘kalk worden gewon-
nen, Nadat deze is geblust kan hij met water worden verdund en is
dan een goede en goedkope wverf.

EiEQQi-EZE@ﬁEEMElE : Simis vermeldt onder de witte plgmenten ook

het tin dat op dezelfde w132e ais 100dw1t u1t tin werd gemaakt._
Het was veel thter.

- Geel (5
ggig_gggg : okers zijn de bekendste aardverfstoffen. Het zijn ver-
weringsprodukten van ijzerhoudende gesteenten uit groeven van.Frank-
rijk en Duitsland. Waar de kleur onderscheidt men : gele oker,
goud oker, oranje oker, bruin-, brons en rode oker. _
Napels ggglugg_éggzggggugeel (6) ¢+ in Babylonie (+ 2500 v. Chr.)
en in Perzie (+ 1250 v, Chr.) werd dit geel gebruikt op aardewerk.
In Italie heet het "gialloline” en werd (volgens Cennini) in de
buurt van de Vesuvius gevonden. _
Het is helderder van kleur dan gele oker.
Schijt geel of engels geel (7) : getrokken uit gele of Franse bes-
sen met behulp van dluinwater, Volgens Simis werd het krijt "lijvig"
gemaakt en gekneed tot een vorm van "mensen drek" - vandaar de mnaam.
Egg;gwgi_géégg i is een zeer oude verfstof die behoort tot de okers,
Hij bevat een zeer hoog gehalte: aan ijzeroxyde waarvoor de kleur
geel-bruin is. De meeste bekende vindplaats is Siéna. Zeer fijn-
gemalen wordt het pigment lichter van kleur en 1ijkt dan veel op

gele oker.

- Groen : (8) _
Groene aarde : is een aardverfstof die al vroeg als pigment werd

gebruikt. Bij de Grieken en Romeinen diende hij als ondergrond voor
het vergulden.

Cennini schrijft dat dit groen zeer geschikt is voor het aanbrengen
van schaduwen in gezichten, kledingstukken .en huizen. Het poeder
wordt meestal vermengd met gele oker of met een beetje zwart. De
kleur varieert van blauwgroen tot grijsgroen. De grondstof wordt
gevonden in de buurt van Verona en in Tsjechoslowakiie, ook in
Bohemen en Tirol,

Azuurgroen : Cennini spreekt in zijn verhandeling over azuurgroen,
een deels bewerkte en deels natuurlijke verfstof. Waarschljnlzjk
bedoelt hij hiermee het malachiet dat in veel kleurenvariaties in
de natuur voorkomt, Het is verwant met het azuriet (zie onder blauw)
Bremergroen : reeds in de oudheid bekend., Pas in 1760 industrieel
gemaakt. Het 1s een verbinding van koperoxyde en water, die als
kleur zeer transparant, maar niet sterk is.

Alleen met water vermengd is het hemelsblauw, met lijnolie groen.

De kleur is blijvend maar donkert sterk na.

Sgaansgroen ! heeft een intenser kleur dan bremer groen. Het is een
verbinding van koper en azmgnzuur en was reeds door de Romeinen
gebruikt.

Waarschijnlijk is dit spaansgroen hetzelfde als het z.g. "verdigris'

dat niet alleen in de oudheid maar vooral in de M.E. bekend was.
Door koperplaten boven hete azijn te hangen ontstond er een laag
kopergroen Een ander procé&dé bestond uit het dompelen van koperen
platen in gistende wijnmoer.

Het donkert sterk na door bepaalde gassen in de atmosfeer en wordt
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dan bijna zwart. Het verkleurt soms ‘tot donker bruin, vooral bij':
gebvulk van lijnolie als blndmlddel

- Rood (9) . _ : .
Toodmenie : menie behoort tot de oudste verfstoffen, en werd reeds.
door de Egyptenaren gebrulkt.

Door op een speciale manier loodwit te branden krljgt met loodmenie,
In 1687 werd deze verfstsf mBollhofen bij Neurenburg voor het eerst
fabrieksmatig bereid. De Engelse loodmenie had en heeft nog een goe-
de naam vanwege het zuivere looderts dat daar gevonden wordt.
Cennini waarschuwt dat menie alleen "op paneel" mag worden gebruikt
en niet op muren, daar het dan zwart wordt.

Het werd vooral toegepast bij boekverluchtlng en miniatuur-schilderen
YEE@EEAEEE-Qi-E&EEEEEE : cinnaber werd als natuurprodukt gevonden

in de kwikmijnen. Het is een chamlsche verbinding tussen kw1k211ver
en zwavel. _

De kleur varieert nogal sterk. Al vroeg is men begonnen'de.zwavel

te scheiden van het kwikzilver. De alchemist Zosimus beschrijft dit
proces reedsin de 3e E. na Chr.

Later probeerde men beide elementen weer kunstmatlg te verblnden,
waardoor vermiljoen ontstond. De kleur daarvan kon dank zij dit
procédé konstant gehouden worden, zodat het natuuriijke cinnaber
geheel werd verdrongen. Willem Pekstof was een gekend Amsterdamse
verfleverancier uit het eind van de 17e E,

enggl§gggg H Oorspronkel1jk kwam deze aardverfstof uit Engeland

De kleurnuances hingen af van het gehalte aan 1jzercxyde.

De namen die hieraan gegeven werden waren o.a. 'Venitiaansrood,
Pompelaansrood (dieper van kleur dan engelsrood), Indischrood

{naar paars overhellend).

spaansrood : een in de natuur voorkomend ijzeroxyde.

dodekop : een kunstmatig gevormd ijzeroxyde, die reeds in de 8e E.
bekend waren aan de Arabische geleerde Geber en aan de middeleeuwse
alchemisten,

Bij de bereiding varn zwavelzuur bestaat het residu dat in de retor-
ten achterblijft uit ijzeroxyde, dat in vorm en grootte enigzins op
een doodshoofd gelijkt. Dit residu wordt met keukenzout vermengd

en gegloeid. Door wijzigingen in de duur van de verhitting en de
hoeveelheid keukenzout kan de kleur worden gewijizigd van dieprood

tot paars. Dit procédé is hier ca. 1550 geintroduceerd.

ggzg&;n {10) : wordt gemaakt uit de cochenille, de gedroogde lichaam-
pjes van de schildiuis die op kaktusplanten leeft : Mexico was het
land van oorsprong.

kraplak : vroeger bereid uit het alirarine dat verkregen werd uit de
wortels van de meekrapplant, die uit Azié kwam. Karel de Grote heeft
het aanplanten ervan aangemoedigd. In de 16e E. was vooral Zeeland

bekend om zijn meekrap.

hullrood of steenrood : bekende maar slechte verfstof., Zij werd
gemaakt door zachte roodgebakken steen fijn te malen.
drakenbloed : gemaakt uit rood sap dat uit de draca of drakenbomen

{Canarische eilanden) vioceit.

Braziliaansrood(il)extrakt van Braziliaans hout. De kleur van de poe~-
der is bruin, maar maakt men het nat dar woerdt het reood. De kleur-
stof was echter in de M.E. al bekend vddrdat Brazilie werd ontdekt.
In de M.E. kwam het hout in blokken uit Ceylon. Ze werden door ge-

vangenen geraspt., Met loog kon de kleur tot paars-rood gemaakt worden
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Sinopia : is een aardverfstof, een rode oker die vooral in de buurt
van Sinope wetrd gevonden. De Grieken en Romeinen achtten de rode
"oker uit Sinope reedg als de beste.: : -

In de M.E. en later gold de naam Sinopia voor een ultgebrelder
assortiment van rode okers. De bekendste daarvan was '"terra rosa"
die bij Napels gevonden werd, het is zalmkleurig-roze.

- Blauw
glggggggéln : Was reeds aan de Egyptenaren bekend. Het werd bereid
uit de half-edelsteen Lapis Lazuli die in Oost Azié en Perzieé werd
gevonden., Deze steen werd fijngemalen in een bronzen vijzel., Lapis
Lazuli was zeer kostbaar. Maalt men het te fijn dan wordt de kleur
lichter en minder mooi. Pas ma 1828 kon men ultramarijn kunstmatig
in de fabrieken maken uit kaolin, kiezelaarde, soda en zwavel.
Azuriet : is een mineraal dat veel koper bevat en in Armenie en
Spanje werd gevonden. Het azuriet was minder kostbhaar dan Lapis
Lazuli en moeilijk te onderscheiden.
In de M.E. werd het veelvuldig toegepast, maar met de komst wvan de
lijnolie als bindmiddel verdwijnt het geleidelijk.
Indigo : de Egyptenaren, Grieken en Romeinen importeerden deze
verfstof uit India. Het werd getrokken uit de plant "indigefara"
Ook deze kleur was in de M.E. zeer geliefd. Later kwam het uit
Guatamala en St.~Domingo en werd getrokken uit bladeren die de
indianen "gali" noemden.
Berlijnsblauw : werd in 1704 bij toeval ontdekt door Diesbach te
Berlijn. Volgens Simis werd het aanvankelijk uit ossen- of kalfs-
bloed gemaakt. Tot 1724 bleef het recept geheim. Daarna volgt een
fabrieksmatige bereiding uit ijzer~cyaan verbinding. :
Het heeft een mooie blauwe kleur, die in de 18e E. zeer geliefd was.
Kobalt : bestaat uit een verbinding van kobaltoxyde en aluminium- f
oxyde. Het werd in 1795 door Leithner ontdekt. Voor buitem schilder-
werk is het zeer geschikt, maar het heeft een gering kleurend en '
dekkend vermogen.
smaltblauw : verkregen door blauw gekleurd glas fijn te malen., De
grovere soorten werden gebruikt als strooiblauw, d.w.z. dat op een
ondergrond van lijvige verf, bestaande uit Berlijnsblauw en wit,
het fijngemalen glas werd gestrooid. Deze methode werd veel bi]
ijzeren hekken, wereldbollen en wijzerplaten van torenuurwerken
gebruikt,
Hollandsblauw (12) : vervaardigd door gebruikte en gebroken leien

fijn te malen. Het was een zeer goedkope verfstof, die vaak werd
gebruikt om. hardsteen na te bootsen.

= Bruin (13)
bruine okexr : verschilt weinig van gele oker, enkel wordt een
groter percentage bruinijzersteen gebruikt. :
Omber : behoort tot de okers. Het is een verweringsprodukt wvan ijzer

en mangaanertsen. De kleur is grijsbruin, soms bronsgroen,

Door omber te branden krijgt men een diepe bruinrode kleur, men
spreekt dan van gebrande omber of rauwe omber.

Het is een van de oudste verfstoffen., De aarde werd gevonden in de
omgeving van de stad Umbria :
Pas tegen het einde van de !5e E. begon het meer en meer in gebruik
te komen.
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Kasselse aarde : de greondstof is bruinkoecl, waarvan de bekendste
soort bij Kassel gevonden wordt. Er wort ook gevondeu-in de buurt
van Keulen {(Keulse aarde).

Van_Dijckbruin : is zorgvuldlg gesllbde donkere Kasselse aarde°

Na het . slibben wordt ze in dunne lagmn gedroogd en daarna verbrij-
Zeld - . . et .

Kleuren in het middeleeuwse interieur :

Over het gebruik van kleuren in het interieur van de M.E.- is.tot
nu-toe ergweinig bekend.

Men moet zich baseren op vondsten tljdens restauraties of - sloop en
"op miniaturen. -

Balken en kinderbalkjes zijin wel eens in rode kleur gebeltst ofwel
vaalgroen met witachtige bloem~ en bladranken. Er werd zo geschilderd
tot na het midden van de l6e E, (14)

In de l4e E. werd tin aangebracht aan balksloefen in vorm van beeld-
houwwerk en daarna verguld, is ook veel in Holland toegepast tot in
de lb6e E,

Muurschilderingen “a tempera’” waren leLés gekend door de Egyptenaren,
Etrusken, Grieken en Romeinen. Bijna alle middeleeuwse schilderingen
zijn fresken. Deze kunstvorm blijft in zwang tot aan het derde [/4
der 17e E.

De "a tempera' techniek of 1lijm schildering verbeterde gaandeweg door
toevoeging van was en eigeel opgelost in een weinig azijn en vijgen-
melk.

In Antwerpen zijn van deze laatste periode de muurschilderingen over-
gebleven in St.-Jacob van Galicieen, Braderijstraat - vermoedelijk
door Hans Vredeman de Vries.

e meeste lambris van de M.E. waren gegchilderd in hevige kleuren en
versierd met monogrammen, bloemen, attributen, enz. De lambrizering
als muurbekleding is mer oud en komt vanaf de l4e E. regelmatig voor
in rekeningen en inventarissen.(15)

Ook vele meubelen werden geschilderd : in 1352 schilderde Gizart
d‘Orlé%ns 2 zetels "paintes d'Azur et les testes estaneellées de

fin orx

Vergulden : van meubelen was zeer in trek gedurende de (6e E, en bij-
zonder 1n de 17e E. Vanaf de lbe E. zien we dat gezocht wordt om te
vergulden zonder goud door het verbod om goud en zilver te gebruiken
in de decoratie, in 1560 door Charles IX, in 1577 deor Henri III, in
1613 door Louis XIII, en nog in 1644, 536, 69, 91 en 96 door Lod. XIV,
" ,,. sur carrosses, liti®res, chaises, calé&ches ou sur plomb, fer,
bois,pierre, plitre ou sur quelque chose gque ce soilt ...'"

Dit verbod gelde enkel voor het velk niet voor koningen en prinsen.
Niettegenstaande dit verbod werd toch, door luxe gedreven, vergulding
gebruikt.

Vanaf 1784, onder Lod. XVI, is het vergulden terug algemeen in gebruik,
Marguerite de Valois (1553=1615) schrijft in '"Mémoires' over het prins-
bisschoppelijk paleis van Luik : "Le plus beau, le plus magnifigue

et le plus commode qui se puisse voir, accompaigné de trés belles
fontaines et galeries; le tout, tant painct que doré@"

De inventaris wvan Catharina de Médicis (1589) vermeld verscheidene
vergulde meubelien.
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Geschilderde meubelen : "a colart de Laon, paintre, pour avoir-

paint unes aulmoires (armoire) .par. dedens et par dehors, clest
assavoir, par dedens' ycelles au1m01res en 11 une des fenetres, le
Crucifix, Notre-Dame et saint Johan 1°' évangéliste, et en llautre
fenestre, une Trinité, le Pére et le Fils et le Saint-Esprit, et au
dehors d'i celles aulmolres, les quatre Euvangélistes et le ‘Agnus Dei,
1esqueles .choses il a faictes par le commandement et ordonnance de

la Royne dés le mozs de decembre derrenler passé (1397)g pour

ce VIIT 11vres parlsls Comptes d'Isabeau de Baviére. .

Deze . gewoonte om meubelen te schllderen ging gans de 15e en bijna tot
aan het midden van de l6e E, voort. :

1675 ¢ ™ quatré banquettes..{, les bois pelnt de rouge avec des filets
d'or,
1762 : "deux fauteuils et six chaises aves des bois seulptez et & mou-

lures rechampis vert et blanc se raccordait avec les houses
de siamoise en mozaique wvert et blane'
1785 : "..,chaises, les bois 3 moulure pelnts en Jaune

Beschrijving van enkele kamers uit de 1Qe/i5e E,

- Kamer vanJeaune van Bourgondle, vrouw van ?hlllppe (1316) H

gans behangen met fijne zijde stof (soort taffetas), eerst geimpor-
teerd uit het Oosten en later gemaakt te Lucques. De stof was mooi
helderrood (vermeil} en in zilverdraad gebrodeerd met papegaaien

en vlinders tussen bladmotieven,

- Kamer van Hertog Philippe van Bourgondié (1316) : was eveneens
behangen met fijne zijde stof in licht~blauw, met gele lelie's en
wapens gebrodeerd.

- Kamer van Maria van Bourgondie, gravin van Cleve (1415) was bespan=-
nen met tapisserieen met voorstelling van hertenjacht, het weefsel

was verfraaid met gouddraad. De bedsprei, de hemel en de bedrug waren
eveneens van tapisserie. De gordijnen in "serge de Caen' soort wollen
stof, . ' : :

Nota : Koningen, prinsen en in mindere mate de rijke burgers beschik-
ten over verschillende "Kamers™ (t.t.z. stofferingen) b.v. voor winter
in velours, in zijde of taffetas in de zomer, voor mede te nemen op
reis, enz, - Per essentie waren deze stofferlngen dus mobiel en niet
vast aan de kamers. Met de l6e en bijzonder met de 17e E., door de
gewoonte van een vaste woonst, worden de muurbekledingen en meubelen
meer vast aan de kamer. Men begon met wandbekledingern of lambrizeringen
te plaatsen, ook bracht men fresken aan. Nochtans bleef de gewoconte
bestaan om verscheidene decors te hebben voor &&n kamer volgens de
seizoenen of bij grote ontvangsten,.

In de 15e E. was het de gewoonte deze "Kamers''per testament te legeren
aan personen die men wilde eren of bedanken., Zo lezen we in het teg-
tament van de bisschop Jean Canard wvan Arras (1405) dat hij aan
zijn Aartsdiaken nalaat : "une chambre blanche, garnye de courtines
palées de vert et blanc, avec le banquier, couche et appartemance...
Deze gewoonte duurde tot ver in de lée E.

tt
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Noten : SHES -
I. Gedeeltelijk overgenomen uit "Bouwen in Amsterdam aflevering
11, art. "Oude verven voor de hulsschllder ‘door H J. Zantkuyl.

:Noten door ons bl;gebracht.

waart : is ten allen tijde beschouwd geweest als rouwkleur.

De weduwe van Louis XI, Charlotte de Savoxe verbleef en stierf
(1483) in een kamer dle gans behangen was in zwarte sergestof.
Charlotte d' ‘Albert, weduwe van de Hertog de Valentinois verbleef
en stierf (1514) eveneens in een kamer ‘met ung ciel de damas
noyr, avecques les pendans doublés de toille neoyre et les pendans
de soye noyre, des couvertures # bahu noytes, aux armes de ladite
feu dame” '

Deze gewoonte is blijﬁen”voqrtlgven tot in_de_}ge_E{'

Dit wit heeft een grote rol gespeeld in decoratie vanaf het midden
van de 17e E. t.t.z. vanaf het ogenbllk dat men begon met de woon-
plaatsen te bekleden met "boiseries" of lambris.

Wegens loodvergiftiging is men ra 1700 begonnen met "blanc des
Carmes'", Deze witte kleur samengesteld door Pater Truchet, Karme-
liet, zou gemaakt zijn uit kalk van Senlis, fijn gezift, en aange-
bracht met vijf of zes lagen die men telkens goed liet drogen en
polieren alvorens de volgende laag op te leggen.

Pas in 1780 verdrong zinkwit het loodwit, rond die datum had men
bijna gedurende 150 jaar wit geschllderd en men vroeg naar andere
kleuren in het binnenhuis.

Oranje : Kleur tussen geel en rood, was in de l6e E. in de mode
voor klederdracht maar is in de decoratie bijna mooit gebruikt

. geweest,

Geel is nooit veel gebruikt in het ameublement, tenzij onder vorm
van dorure. In de M.E. was geel de kleur wvan de joden, in de 16e E.
de kleur om verraad aan te duiden, later kwam deze kleur de be-
drogen echtgenoten aanduiden. Enkel cop het einde van de 18e -~
begin 19e E., onder Napoleon, kwam Geel voor in stoffen.

Napelsgeel : de formule is lang geheim gehouden - en werd bijzonder
gebruikt voor schildering op email - pas in 1767 werd de samen-
stelling ervan gekend.

In het laatste 1/3 van de 18e E. kennen we nog : merde d'oie,
groen—gele kleur die zeer in de mode was.

Petit vert : naam in de 18e E, voor teder groen waarmede men het
lijstwerk van boiseries ophaalde.

Vert antique : groen en zwart geaderde marmer {(18e E.)
Vert gal : lichtgroen, bijna watergroen in gebruik in de 17e E,
Docd-bladkleur (feuille morte) : groen~rood-bruin dat in de mode

komt op het einde van de 16e tot in de 17e E,.

Rood was vanaf de l4e E. de erfgenaam van het romeinse purper en
is in het mobilier en de decoratie steeds een ceremoniale kileur
geweest. Lodewijk XV was de eerste vorst die het rood bande uit
zijn interieur. Maar het nieuwe en het oude regiem hebben het rood
nog steeds in ere gehouden als ceremonie-kleur.
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Rose : kleur gemaakt met wit en karmijnrood, kleur van een verwelkte
of gedroogde roos was in gebruik gedurende de 17e E. o
gandal-kleur : komt van houtsoort, rode santal of citroen santal, is

e o —

een welriekende houtsoort uit China en Indié dat gebruikt werd als
plakhout in de 18e E. - In kleur betekent het rood of purper reeds
vanaf de 16e E. : "Sa robe et corset estoyent de velours sandale,
signifiant pourpre, qui est vestement et habit royal fourréz 4d'
ermines" (funérailles d'Anne de Bretagne, 1513).

Sanguine : soort van rode steen (peroxyde de fer) welke voor verschil-
lende doeleinden gebruikt werd.

~ als verf en de schilders maakten er, reeds in de l6e E., potloden
van - Hun gebruik werd meer alg. gedurende de 17e¢/18e E.

(Watteau, Rubens, Lancret, Boucher, Greuze, enz.)

Sepia : kleur bekomen door het maken van delen van inktvis en die
rosachtig van uitzicht is, gelijkt op Chinese inkt.

Sepia wordt ook gezegd van tekeningen gemaakt of gewassen met sepila
Violet-paars : een van de 6 primitieve kleurem : rood + blauw, werd
veel gebruikt gedurende de lhe E. - In de 17e E. werden de muren bij
de bisschoppen, prelaten en kardinalen behangen met paars.

Camaieux : nabootsing in schilderwerk van de camée (monochrome steen)

ook genoemd "grisaillies'" - bestaat in rood, rose of blauw.

Karmijnrood : verschijnt reeds in de l4e E. Deze kleur was hijzonder
gezocht in de 17e E. voor het behangen van kamers en VvoOr bedgordijnen
Ook nog in de 18e E. Het werd veel gebruikt door edellieden omstreeks
1680 maakt het zelf fureur in de klederdracht.

Amarante kleur = purper, was in de mode gedurende de 17e E.
Amarante is een harde houtsoort van Guyano met wijnrode-violet
kleur - waarvan men in de 18e E. plakhout maakte (Cressent 1748) .

Turquoise-blauw : schone licht-blauwe kleur, een weinig groenachtig

zoals de blauwe edelsteen
Turguin-blauw : donker blauw, lei-blauw., Marmer "blue turquin" voor

schouw en komt uit Itaiisd in de 18e E.

Kastanje-bruin (marron) ; rood-bruine kleur, zeer donker. In de l6e E.
komt deze kieur als nieuw voor, bijzonder in de klederdracht,
Hazelnootkleur (noisette) : ros-grijze kleur die in de mode was vanaf

het midden van de 17e tot in de 1Be E.
Pruimenkleur was op het einde van de 18e E., in de mode

Taankleur : ros-bruine kleur van getaand leder. Het werd gemaakt uit
gemalen eikschors en was in de eerste 1/2 van de l4e E. bilj woorkeur
gemarbreerd gebruikt; daarna kwamen in de mode de rosachtige-bruin-

rose kleuren.

Zie zaal van de Werve, voorheen Gasthuisstraat,thans Museum Vleeshuis,
schouw en plafondschilderingen ca 1345 - Jaarboek Antw. Oudheidk. kring
jg. 1932 en 1%944/45,

Ook de door ons opgetekende balkschilderingen in het achterhuis van

de Zirkstraat 23 - eveneens te dateren ca. !540-1560 en in achterhuis
Hoogstraat.

Na het midden van de l6e E. wordt het groen geleidelijk vervangen

door rood en werden naast bloem~ en bladmotieven ook dierenfiguren

en maskers in de decoratie verwerkt.

Deze wijze van versieren komt vooral voor in het begin van de 17e E.
Tegen het midden van die eeuw gaat het rood meer en meer nlaats

maken voor oker.
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15, In de M.E. beduidde "lambris'" alle houtwerk binnen huis - zoals
houten vloeren, plafonds, enz. - Zo lezen we nog in 1550 bij
Philibert Delorme, architect dat hij "een lambris mazkte onder
de houten vloer en dat deze in compartimenten verdeeld was en

. afgewerkt met lijstwerk, dat verguld was zoals het hoorde".
‘Deze algemene betekenis van lambris blijft tot aan de 18e E.
duren. ' ' o ' '

10







ool
S "

et e s

g
[

ANTWERPEN

=

s g T

o
&






